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Silane In Different Base-Materials 

Classification Polymers  Silane coupling agent 
 

 

Thermosetting 

Resin 

Polyester   
Unsaturated Polyester:  Vinyl (USi-401, USi-402, USi-412)      Epoxy ( USi-2301, USi-2312)    Methacryloxy ( USi-3301) 

Saturated Polyester:     Amino ( USi-1302, USi-D1301 ) 

Polyurethane  Amino ( USi-1302, USi-81301, USi-D1301)  Epoxy ( USi-2301, USi-2H21)   Mercapto （USi-5301、USi-5302、USi-5311） 

PDAP  Vinyl (USi-401, USi-402, USi-412)      Amino ( USi-1302, USi-D1301)      Methacryloxy ( USi-3301) 

Epoxy Resin 
Amino ( USi-1302, USi-81301, USi-D1301, USi-D1311, USi-1312)  Epoxy (USi-2301,USi-2H21)    Methacryloxy ( USi-3301)   

Mercapto （USi-5301、USi-5302、USi-5311） 

Polyimide   Amino ( USi-1302, USi-81301, USi-D1301,USi-1312 )    Chloro ( USi-7302 ) 

Melamine Amino ( USi-1302, USi-81301, USi-D1301, USi-1312)   Epoxy (USi-2301,USi-2H21) 

phenolic aldehyde  

Resin 

Vinyl (USi-401, USi-402, USi-412)   Amino (USi-1302,USi-D1301,USi-1312)  Chloro(USi-7302 )   Epoxy（USi-2301、USi-2H21）  

 Mercapto（USi-5301、USi-5302、USi-5311） 

polyacrylic acid & PAA Vinyl (USi-401, USi-402)     Methacryloxy ( USi-3301) 

polyvinylesters Vinyl (USi-401, USi-402)     Methacryloxy ( USi-3301) 

Furan Resin Amino（USi-1302、USi-D1301、USi-1312、USi-D1311）   Uramido （USi-9302） 
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Silane In Different Base-Materials 

Classification Polymers  Silane coupling agent 
 

 

Thermoplastic 

Resin  

Cellulose  Amino（USi-1302、USi-D1301）   Uramido （USi-9302）     Isocyanate ( USi-SL35) 

Polyacetal  Mercapto ( USi-5311) 

Polyacrylate Mercapto ( USi-5301) 

Polyamide Amino ( USi-1302, USi-D1301, USi-1312) 

Polyamide-imide Amino（USi-1301、USi-1302、USi-D1301）   Chloro （USi-7302） 

PBT Amino（USi-1302）    Isocyanate（USi-SL35） 

Polycarbonate  Amino（USi-1302、USi-D1301） 

PEK Amino（USi-1302、USi-D1301） 

Polythene & PE Vinyl (USi-401, USi-402, USi-412)    Amino (USi-1302,USi-D1301,USi-1312)   Mercapto ( USi-5301) 

Polypropylene  Vinyl（USi-401、USi-402、USi-412)   Amino（USi-1301、USi-1302、USi-D1301）  Phenyl（USi-801、USi-802) 

Polystyrene Vinyl（USi-401、USi-402、USi-412）  Epoxy（USi-2301、USi-2H21） Methacryloxy ( USi-3301)  Phenyl（USi-801、USi-802） 

Polyphenylether Amino ( USi-1302, USi-81301, USi-D1301,USi-1312 )  Phenyl（USi-801、USi-802) 

Polyphenylene sulfide  Amino （USi-1302、USi-D1301、USi-81301、USi-1312） Chloro （USi-7302） Mercapto （USi-5301、USi-5302、USi-S694、USi-5311） 

Polysulfone  & PSF Amino (USi-1302、USi-D1301) 

Polyvinyl butyral Amino (USi-1302、USi-D1301, USi-1312) 

PVC Amino (USi-1302、USi-D1301) 

PE- vinyl acetate Vinyl ( USi-401, USi-412)         Amino ( USi-1302) 

Poly( vinyl acetate) Amino (USi-1302、USi-D1301)   Epoxy ( USi-2301) 
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Classification Polymers  Silane coupling agent 
 

 

Rubber 

Butyl Rubber Epoxy ( USi-2301, USi-2H21)                   Methacryloxy ( USi-3311) 

Neoprene Rubber Mercapto ( USi-5301, USi-5311) 

Isoprene Rubber Mercapto ( USi-5301, USi-5311) 

Chlorophydrin Amino（USi-1302、USi-D1301、USi-D1311）   Mercapto（USi-5311） 

Acrylic latex  Vinyl（USi-401、USi-402、USi-412）  Amino（USi-1302、USi-D1301） Epoxy（USi-2301）  Methacryloxy （USi-3301） 

Polysulfide Rubber Epoxy（USi-2301）    Mercapto（USi-5301） 

Fluorocarbne Rubber Amino ( USi-1312) 

Silicone Rubber Amino (USi-1302、USi-D1301） 

NBR Epoxy（USi-2301）    Mercapto（USi-S694） 

SBR Amino ( USi-1312)    Mercapto（USi-S694） 

 




